.||| Porotherm

Scheda tecnica

in riferimento alla norma italiana UNI EN 771-1. Prodotto in categoria I CE

Forati 8x25x33

Codice 18110833 Blocchi forati a fori orizzontali per la
Stabilimento di produzione BUBANO 1 realizzazione di tramezzature divisorie o
Tipologia di muro tamponamento contropareti. Conforme ai Criteri
Spessore cm 8 Ambientali Minimi (CAM)
Lunghezza cm 33
Altezza cm 25
Peso del blocco kg 4,1
Foratura % < -
Densita media Kg/mc 630
Muratura mc pezzi n. 139,5 >

malta tradizionale dmc 77,7 \

malta tradizionale sacchin. 5,2 N \
] kg 711,8 \
Muratura mq pezzi n. 11,2
malta tradizionale dmc 6,2
malta tradizionale sacchin. 0,4
peso™! kg 56,9
Pacco pezzi n. 144
peso kg 590 Maniglie afferra blocchi - cod. 30092530
pezzi per motrice 13t 3168
pezzi per autoreno 29t 6912
Resistenza del blocco base'? [ / il N/mmgq - MURFOR compact - cod. 18005405
media (f,.,) e caratteristica (f,) testa® TFom / fiel N/mmgq - )
Resistenza a compressione® [f,] N/mmq - ST
della muratura a taglio® o] N/mmq - O
ﬂ Ancoraggi per muratura - cod. 18009992
Conducibilita termica (A) Mndry del blocco a secco™ W/mK 0,195
Aen del muro con malta trad. 12 mm® W/mK 0,251
Ao, del muro con malta term. 12 mm® W/mK -
Trasmittanza termica (U) con malta trad. e intonaco trad." W/maK 1,837
della muratura con malta trad. e intonaco term.® W/maK 1,216
con malta term. e intonaco trad."! W/mgK =
con malta term. e intonaco term."! W/maK -
Capacita termica areica interno (6 KJ/mgK -
Trasmittanza termica periodica (© W/magK -
Sfasamento 6) ore -
Attenuazione (6) - -
4
min” El 30*

P ) 4”!
¢g” o Wienerberger

1. Si considera lo spessore dei giunti orizzontali e verticali di malta di 12 mm continui; 2. Resistenza a compressione caratteristica dichiarata secondo le NTC https://bit.ly/WienerbergerEPD
2018 e la UNI EN 771; 3. Valori di resistenza meccanica certificati in laboratorio; 4. Secondo la UNI EN 1745 (valore senza maggiorazione) calcolato con malta
tradizionale (A = 0,9 W/mK) e termica (A = 0,22 W/mK); 5. Valori termici calcolati con intonaco a base calce (A = 0,54 W/mK) o termico (A = 0,09 W/mK)
spessore 15+15 mm; 6. Valori calcolati con intonaco a base calce spessore 20+20 mm; 7. In conformita alla circolare VVF 15/02/08 e DM 16/02/07 all.D con ’
intonaco normale (e antincendio*); 8. Valore calcolato con la legge della massa (19,9 log (M)) compresi gli intonaci. Calore specifico del laterizio ¢ = 1000 J/KgK; ® ® ®
Coeff. diffusione vapore acqueo p = 5/10.

Tutta la documentazione compresi certificati e voci di capitolato é scaricabile al seguente link: www.wienerberger.it/servizi/download 27/09/2021

I dati inseriti nella presente scheda tecnica sono indicativi
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